TELJESITMENYNYILATKOZAT ZUZOTTKO TERMEKRE
305/2011/EU rendelete és a 275/2013. (VII. 16.) Kormany rendelet szerint

1. A terméktipus szabvanyos megnevezése: zizott dolomit NZ 0/4 dolomit

2. Tipus-, tétel-, sorozatszam vagy egyéb jelolés, amely sziikséges lehet az épitési termék azonositdsdhoz: az értckesitésre keriild
termék kereskedelmi kodjat, szallité jarmii rendszémét, a gyartési -, és rakodas helyét, a szallitott tétel mennyiségét, a mérlegelés
idépontjanak pontos adatait a vevd nevét és cimét tovabba a tétel rendeltetési helyét a mérlegeléskor atadott szallitolevél, vagy szamla
tartalmazza.

3. Az épitési termék rendeltetése a vonatkozo eldirds esetleg a gyarté feltételezése szerint: Kdanyaghalmazok mitargyakban és
utépitésben hasznalt, kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagii anyagokhoz., Kéanyaghalmazok (adalékanyagok ) betonhoz.

4. A gyart6 neve és értesitési cime: KOTES Kft. 8411 Veszprém-Kadarta, Tészeg u. 30.

5. A meghatalmazott képvisel6 neve, cime: Nincs

6. Az épitési termék allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalé rendszer: 2 + rendszer

Az EMI Epitésiigyi Minoségellenérzd Innovaciés Nonprofit Kft aki a gyart6 tizem és az tizemi gyartsellenérzés vizsgalatat végzi.
A tanusitvany szama: 1415-CPR-116-(C-115/2014).

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén

MSZ EN 13242:2002+A1:2008 és az MSZ EN 12620: 2002+A1: 2008. szerint

8. Olyan épitési termékre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miiszaki értékelést adtak ki. --

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény: (tulajdonségok a hivatkozott szabviny pontjai szerinti felsoroldsban)
szakasz Lényeges jellemzd Vizsgalati Eredmény Ertékelés MSZ EN | Ertékelés MSZ EN
modszer megadas modja | 13242:2002+A1 12620:2002+A1
2008 szerint 2008 szerint
4.1.2. Halmaznagysag Jelolés (d/D) 0/4 0/4
4.1.3. Szemmegoszlas EN 933-1 Osztaly Finom G ¢ 85 Finom G ¢ 85
4.1.3. Finomrész tartalom EN 933-1 Osztaly f; f,
4.1.3. Lemezességi szam EN 933-3 Osztaly NPD NPD
4.1.6. Tort szem ardnya EN 933-4 Osztaly Car C R
4.1.5. A finom szemek mindsége EN 933-9 Osztaly MB; 10 MB; 10
4.1.7. Szemek teststiriisége EN 1097-6 Megadott érték pssd 2,65 Mg/m3 pa 2,78 Mg/m3
4.1.7. Szemek vizfelvétele EN 1097-6 Megadott érték >2% (m/m) 2,64 % (m/m)
4.2.2. Aproézddasi ellendllas (LA) EN 1097-2 Osztaly LA LA 5
4.2.5. Durva kéhalmaz kopasi EN 1097-1 Osztaly M pg 15 Mpg 15
ellendllasa (MDE)
4292 Fagyall6sag EN 1367-1 Megadott érték F F,
4.2.9.2. Magnézium szulfatos EN 1367-2 Megadott érték MS,g MS g
kristalyositas
Referencia Vizoldhat6 klorid tartalom Megadott érték - <0,01 %
Referencia Vizoldhat6 szulfat tartalom Megadott érték SS o2 SSo2
Referencia Savoldhat6 szulfattartalom Megadott érték AS o, AS g2
Referencia Osszes kéntartalom Megadott érték N <0,01 %
Referencia Szaradasi zsugorodas Megadott érték <0,075 % <0,075 %

10. Az 1. és 2. pontban meghatirozott termék megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek .
A teljesitménynyilatkozat kiad4saért kizarolag a 4. pontban meghatirozott gysrté a felelds.
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